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: 請參閱下一頁。

收件日

依據客戶指定，測試鹵素-氟、氯、溴、碘。

料號

測試結果

測試期間

19-Jul-2024

19-Jul-2024 to 30-Jul-2024

測試需求

漢升密封科技股份有限公司

C3J01B+C3E01B+C4J01B+C5J01B+C6J01B+C6J02B+C6J11B+C6J44B+C6J63B+

C6E01B+C7J01B

漢升密封科技股份有限公司

桃園市中壢區北園路22號

測試報告

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

C4001B+C4501B+C5001B+C6001B+C7001B+C7002B+C7011B+C7044B+

C7063B+C7501B+C8001B

PIN CODE: D701DC40

送樣廠商

樣品名稱

號碼: ETR24704597M01　　　　　　　日期: 01-Aug-2024
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漢升密封科技股份有限公司
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測試報告 號碼: ETR24704597M01　　　　　　　日期: 01-Aug-2024

No.1 :

結果

No.1

參考BS EN 14582: 2016，以離子層析

儀分析。

mg/kg 50 n.d.

參考BS EN 14582: 2016，以離子層析

儀分析。

mg/kg 50 107000

參考BS EN 14582: 2016，以離子層析

儀分析。

mg/kg 50 n.d.

參考BS EN 14582: 2016，以離子層析

儀分析。

mg/kg 50 n.d.

1.

2.

3.

 4.

 5.

樣品的測試是基於申請人要求混合測試，報告中的混合測試結果不代表其中個別單一材質的含量。

本報告為 ETR24704597 之異動報告。

備註：

mg/kg = ppm；0.1wt% = 0.1% = 1000ppm

氟 (F) (CAS No.: 14762-94-8)

MDL單位

n.d. = Not Detected (未檢出) ; 小於 MDL

MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)

氯 (Cl) (CAS No.: 22537-15-1)

溴 (Br) (CAS No.: 10097-32-2)

碘 (I) (CAS No.: 14362-44-8)

測試結果

測試方法測試項目

測試部位敘述

整體混測
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#FLOW

鹵素分析流程圖 

樣品前處理 / 分樣 

秤重及將樣品放入樣品槽中 

燃燒彈 / 吸收 

以離子層析儀分析 

稀釋至固定體積 

數據 
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#PIC

** 報告結尾 **

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位. *
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