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: 請參閱下一頁。

測試報告

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

N7001B

PIN CODE: 9848C74E

送樣廠商

樣品名稱

號碼: ETR24704608M01　　　　　　　日期: 01-Aug-2024

漢升密封科技股份有限公司

N6J01B

漢升密封科技股份有限公司

桃園市中壢區北園路22號

測試結果

測試期間

21-Jul-2024

21-Jul-2024 to 30-Jul-2024

測試需求 依據客戶指定，於送測樣品中檢測石綿含量。

收件日

料號
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No.1 :

結果

No.1

- Negative

- Negative

- Negative

- Negative

- Negative

- Negative

1.

2.

 3.

白石綿/溫石綿 (CAS No.: 12001-29-5)

測試結果

"-" = 無規格值

石綿定性分析試驗範圍： <0.1%~100%，石綿鑑定的判定基準是以檢出含有石綿纖維為『Positive』，未檢

出石綿纖維為『Negative』。

備註：

本報告為 ETR24704608 之異動報告。

石綿

單位

測試部位敘述

測試方法

青石綿 (CAS No.: 12001-28-4)

透閃石綿 (CAS No.: 77536-68-6)

參考EPA 600/R-93/116: 1993，以立體顯微

鏡(SM)與分散染色式偏光顯微鏡(DS-PLM)及X

光繞射光譜分析法(XRD)分析。

測試項目

黑色橡膠

陽起石綿 (CAS No.: 77536-66-4)

褐石綿/鐵石綿 (CAS No.: 12172-73-5)

斜方角閃石綿 (CAS No.: 77536-67-5)
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石綿鑑定分析流程圖 

【參考方法: EPA 600/R-93/116】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

取樣 

 

分樣及保存 

分析樣品的製備 

含有石綿/ 
陽性 

分散染色式偏光顯微鏡石綿鑑定 

含有石綿纖維 未含有石綿纖維 

不含有石綿/ 
陰性 

立體顯微鏡偵測 

分散染色式偏光顯微鏡石綿鑑定 

偏光顯微鏡有疑慮時或是品保確認時，繼續後續鑑定 

移除干擾基質 

X 光繞射光譜石綿鑑定 

               數據 數據 
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** 報告結尾 **

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位. *
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